
Activitatea nr. 35 - Fişa de lucru nr.8 

Conținutul  învățării: 2.1.3. Materii prime specifice proceselor tehnologice din industria  de  

confectii textile. 

Capitolul: Defectele țesăturilor 

Clasa a-IX a, liceu tehnologic 

Numele şi prenumele elevului……………………….. 

Data:…….. 

Completați spațiile goale,cu tipul de defect descris: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEFECTE ALE 

ȚESĂTURILOR 

Defect datorat 

nerespectării parametrilor 

de lucru ca:temperatură, 

raport de flotă şi 

concentraţii 

Benzi de culoare, nuanţă 

sau calitate diferită în 

ţesătură 

Se prezintă ca urmare a 

năvădirii 

necorespunzătoare a 

marginii ţesăturii. 

Datorită impurităţilor 

prinse pe valţuri. 

Ţesătura intră cutată în 

instalaţia de albit, este 

prea tensionată şi se 

contractă în timpul 

uscării. 

Stratul pufos este 

neuniform, ca urmare a 

tensionării 

neuniforme a ţesăturii la 

scămoşare 
Firele de urzeală leagă 

peste un număr mare de 

fire de bătătură ca urmare 

a funcţionării incorecte a 

iţelor. 

Margini slab imprimate ca 

urmare a nerespectării 

procesului tehnologic de 

imprimare 



A35/Fisa de lucru nr.8-Soluții 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEFECTE ALE 

ȚESĂTURILOR 

Margini 

oxidate 

Blende de fire 

Margini defecte 

Pete de 

calandru 

   Dungi de 

albire 

Scamosarea 

Flotari de fire 

Margini            

neimprimate 

Defect datorat 

nerespectării parametrilor 

de lucru ca: temperatură, 

raport de flotă şi 

concentraţii 

Benzi de culoare, nuanţă 

sau calitate diferită în 

ţesătură 

Se prezintă ca urmare a 

năvădirii 

necorespunzătoare a 

marginii ţesăturii. 

Datorită impurităţilor 

prinse pe valţuri. 

Ţesătura intră cutată în 

instalaţia de albit, este 

prea tensionată şi se 

contractă în timpul 

uscării. 

Stratul pufos este 

neuniform, ca urmare a 

tensionării 

neuniforme a ţesăturii la 

scămoşare 

Firele de urzeală leagă 

peste un număr mare de 

fire de bătătură ca urmare 

a funcţionării incorecte a 

iţelor. 

Margini slab imprimate ca 

urmare a nerespectării 

procesului tehnologic de 

imprimare 



 


